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SH.22-Y-C (Pedro Osorio)

(GEOLOGIA ECONOMICA E METALOGENIA

4.1 A Carta Metalogenética/Previsional

A Folha Pedro Oso6rio concentra na regido de
Candiota um dos principais p6los de atividade mine-
ral do estado do Rio Grande do Sul. E representado
pelas minas de carvao de Seival e Candiota; esta, a
maior do pais, que abastece a Usina Termoelétrica
Presidente Médici— UTPM e pela explotagéo de cal-
cario para uso no fabrico de cimento que; atende as
duas unidades industriais instaladas na regiéo.
Além de carvéo e calcério sédo explotados também:
granito ornamental, argila para ceramica vermelha e
insumos diversos para uso na construcao civil. Essa
regido encerra ainda as mais importantes reservas
de calcério dolomitico do estado do Rio Grande do
Sul. Adequado para uso como corretivo de solo, Tais
reservas ndo vém sendo explotadas, possivelmente
em razao da sua posicao geografica, afastada dos
centros de consumo.

Essas concentragcbes minerais, assim como as
demais informacdes de cunho metalogenético re-
gistradas, estdo representadas na Carta Metaloge-
nética/Previsional.

O objetivo principal dessa carta € delimitar a ex-
tensdo das areas comprovadamente mineralizadas

e aquelas favoraveis a mineralizagdes, com base
na identificacdo de metalotectos, de forma a propi-
ciar oportunidades para a prospeccéao e/ou explo-
racao mineral.

Para consecucéo desse objetivo sdo representa-
dos na carta, além dos indicios diretos de minerali-
zacgdes (jazimentos), também os indicios indiretos
(geoquimicos, geofisicos, petrolégicos), obtidos
pela analise e integracao de dados multidisciplina-
res. Os indicios diretos (jazimentos) estao repre-
sentados por simbolos especificos que refletem,
além das caracteristicas préprias da mineralizacéo
(morfologia, quimismo, classe), também o seu sta-
tus econdémico.

Os indicios diretos e os indiretos, apostos a base
geoldgica, mostrando os elementos essenciais da
tectbnica, estrutura, estratigrafia e litologia, permi-
tem reconhecer os condicionamentos (metalotec-
tos) que controlam a distribuicdo espaco-temporal
das concentracdes minerais.

No total foram catalogados 127 jazimentos, cor-
respondentes a: 09 de carvao, 47 de calcario meta-
morfico, 11 de minerais de cobre, 04 de minerais de
chumbo, 01 com minerais de chumbo e cobre, 05
de mineral de fldor, 01 de cristal-de-rocha, 01 de
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caulim, 10 de argila, 03 de areia, 28 de granito (ex-
plotados para producdo de pedra-de-talhe, brita e
como ornamental), 03 de quartzito (02 para produ-
c¢ao de chapas e 01 para brita) e 04 de saibro. Esses
jazimentos correspondem a 34 ocorréncias, 15 indi-
cios, 42 lavras rudimentares, 03 depdésitos, 06 jazi-
das e 27 minas. Com relacéo ao carvao, cabe referir
que a Folha Pedro Osorio engloba toda a jazida de
Candiota, representada pelos seus dois centros de
explotacdo (minas de Candiota e Seival). Os demais
jazimentos de carvao cadastrados na area sédo ocor-
réncias registradas fora dos limites daquela jazida.

Para descricdo desses jazimentos adotou-se
uma classificacdo que abrange (1)Minerais Ener-
géticos; (2) Minerais Metdlicos; e (3) Minerais
N&o-Metalicos (minerais industriais, corretivos e de
uso imediato na construcao civil).

4.2 Jazimentos Minerais
4.2.1 Minerais Energéticos
4.2.1.1 Carvao Mineral

No Rio Grande do Sul estéo situados os maiores
depdsitos de carvao féssil do pais, perfazendo 88%
dos recursos identificados. Sete grandes jazidas
(Santa Terezinha, Morungava-Chico Loma, Char-
queadas, Ledo, Irui, Capané e Candiota), além de
outras de médio e pequeno porte, distribuem-se na
borda da bacia do Parand, desde o litoral nordeste
do estado até a regido sudoeste, fronteirica do Uru-
guai (figura 4.1). Nessa Ultima porcéo situa-se a Jja-
zida Candiota, cujos limites atuais conhecidos inse-
rem-se totalmente na area da Folha Pedro Osério, e
que representa a maior jazida de carvao conhecida
no pais, concentrando 40% do total de recursos na-
cionais e cerca de 44% dos recursos em carvao do
Estado do Rio Grande do Sul.

As camadas de carvao estdo intercaladas nos
sedimentos terrigenos e transicionais do topo da
Formacdo Rio Bonito; sdo de carater estratiforme,
com grande distribuicdo horizontal em relacdo a
espessura. Seus limites sdo determinados pelo
acunhamento das camadas ou linhas de eroséo
aflorantes das mesmas.

O conceito de jazida de carvao aqui adotado € o
mesmo utilizado pela CPRM e explicitado em

Aboarrage & Lopes (1986). Corresponde a area
onde foi desenvolvida pesquisa para carvdo mine-
ral em nivel compativel com as exigéncias do Cadi-
go de Mineracéo, ficando estabelecida a viabilida-
de econdmica de extracdo em pelo menos parte da
mesma. O critério adotado para o estabelecimento
dos limites da jazida foi o da is6paca 0,50m de car-
vao contido (CC) na camada total de carvéo (CT)
ou, o limite mais externo do conjunto de isGpacas,
sempre que a jazida apresentar mais de uma ca-
mada de carvao ou a linha de eroséo dessa ou des-
sas camadas.

A area conhecida da Jazida de Candiota alcan-
ca 2.000km2, e seus limites estdo bem estabeleci-
dos a norte e leste, com alguma impreciséo ao sul
e, principalmente a oeste. E limitada a leste pela Fa-
Iha da Sotéia que, colocando em contato as rochas
sedimentares gonduénicas e o embasamento gra-
nitico, € uma indicagdo de que no passado as ca-
madas possuiam continuidade nesse sentido. In-
ternamente a jazida foi dividida por intervalos de
cobertura sobre a camada de maior interesse eco-
némico, em trés intervalos: 2m (céu aberto); 50-
300m (baixa profundidade); e 300-800m (média
profundidade) (figura 4.2).

Sao conhecidas até 23 camadas de carvao na ja-
zida de Candiota, embora apenas muito localmente
tenha sido atravessado todo esse conjunto. A ca-
mada mais importante da area (exceto ao sul) é a
Candiota. Estratigraficamente acima dessa ocor-
rem as camadas Candiota Superior 1 até Candiota
Superior 9. Sotopostas ocorrem as camadas Can-
diota Inferior 1 até a Inferior 9. Quatro outras cama-
das de ocorréncia muito localizada ndo receberam
denominacao especifica (SD) (figuras 4.3 e 4.4).

O mergulho regional das camadas de carvao é
para sul-sudoeste. Entretanto, a posicéo relativa
das camadas e das coberturas é fortemente influ-
enciada pelos falhamentos, propiciando a ocorrén-
cia de extensas areas com coberturas inferiores a
50m e entre 50m e 300m, principalmente ao longo
dos flancos leste e oeste da jazida. As reduzidas
coberturas em areas aplainadas ou com ondula-
¢Oes suaves do terreno foram também condiciona-
das pela existéncia de arenitos de cobertura na Ca-
mada Candiota, freqlientemente silicificados e
mais resistentes a erosao que as demais litologias
da Formacéao Rio Bonito. Esses arenitos, deposita-
dos em ambiente de barreiras costeiras, por sua
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Figura 4.1 — Jazidas de carvao do Rio Grande do Sul.

vez protegeram as lagunas e turfeiras desenvolvi-
das atrds das mesmas, e que resultaram nas atuais
camadas de carvao.

A espessura da Camada Candiota, em média
4,5m, mas alcancando até 6,0m nas areas em la-
vra, € um fator de extrema importancia na economi-
cidade da mineracédo do depdsito. Apenas um argi-
lito intermediério é descartado seletivamente no
processo de lavra. Os bancos Inferior e Superior, Si-
tuados abaixo e acima do argilito, sdo totalmente
aproveitados (figura 4.5).

A Camada Candiota € lavrada a céu aberto pela
Companhia Riograndense de Mineracdo (CRM)
que fornece carvao as usinas termoelétricas da
CEEE, localizadas proximas da frente de lavra. A
Companhia Nacional de Mineracdo Candiota
(CNMC) lavra a mesma camada na localidade de
Seival, estando essas atividades em ritmo muito
lento.

Em 1995, a producéo ROM (run-of-mine) da mina
Candiota (CRM) foi de 1.715.000t, o que é quase
igual a producéo vendavel, uma vez que apenas
uma pequena parcela é beneficiada (DNPM, 1996).

A CRM tem planos de beneficiamento do carvao
extraido em Candiota através de uma planta de
meio denso adquirida da Acos Finos Piratini. I1sso
permitiria ampliar o mercado, com fornecimento de
carvBes com menor teor em cinzas. Uma pequena
parcela da producéo total tem sido beneficiada ex-
perimentalmente com uma planta baseada em jig
Baun, transferida da mina paralisada de Irui.

Como pode ser verificado na tabela 4.1 , que
apresenta os recursos de carvao da jazida de Can-
diota, a camada lavrada responde por 63% dos re-
cursos totais da jazida. As camadas Inferior 2 e 3 re-
presentam 28% quando somadas, o0 que significa
que os recursos dessas trés camadas ultrapassa
90% da jazida. Outro aspecto digno de nota, € que
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Figura 4.3 — Secdo estratigrafica N-S parcial do pacote carbonoso da Jazida de Candiota
(modificado de Aboarrage & Lopes, 1986).
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CAMADA CANDIOTA - BANCO SUPERIOR

CAMADA CANDIOTA - BANCO INFERIOR

165,20m 0,00 Carvao detritico, fosco, com laminas finas e médias,
p de vitrénio, carvao medi

0,23 mente bril . C p fissuras.
0,25 Intercalacdes de siltito de cor cinza-claro.
0,44
0,56
2,40 Argilito Intermediario
2,95

3,12
3,26

3,96
4,00

170,53 520

Carvéo detritico fosco com laminas finas, raras
a moderadas laminas de vitrénio, passando a
carvéo medianamente brilhante com laminas
finas, raras a abundantes de vitrénio. Carbonato
preenchendo fissuras.

de siltito cin oa
preto, carbonoso.

CAMADA DE CARVAO CANDIOTA
CAMADA TOTAL (cT): 5,28m

CARVAO CONTIDO (cc): 4,43m

Figura 4.5 — Detalhe da Camada de carvdo Candiota ha sondagem SC-80-RS executada pela CPRM.

Tabela 4.1 - Recursos em carvao da Jazida de Candiota (extraido de Aboarrage & Lopes, 1986).

COBERTURA o
<50M 50 A 300m 300 a 800m TOTALXx 10t % do TOTAL
CAMADAS

Cs, 84,4 40,4 - 124,8 1,01
CSs 95,8 47,3 - 143,8 1,17
CSq 63,5 12,6 - 76,1 0,62
CS, 256,4 253,0 - 509,4 4,15
CANDIOTA 2.272,7 5.326,0 185,0 7.783,7 63,31
Cl, 503,4 1.046,3 1531 1.702,8 13,85

Cl, 550,0 1.075,6 159,1 1.784,7 14,51

Cl, 104,9 65,4 0,1 170,4 1,38
TOTAL 3.931,1 7.866,6 497,3 12.295,0 100,0
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grande parcela desses recursos (32%), encon-
tram-se sob coberturas de até 50m, dos quais, boa
parte (18% dos recursos totais) na Camada Candi-
ota. Esses numeros indicam claramente que por
muitos anos o alvo econdémico essencial nessa jazi-
da, serd alavra a céu aberto da Camada Candiota,
possivelmente em conjunto com outra(s) cama-
da(s) gue vém em segundo plano (Cl,, Cl, e CS,).

O principal limitante a uma maior utilizacdo dos
carvdes das jazidas brasileiras diz respeito ao seu
grade. Este conceito pode ser definido como as re-
lagBes entre matéria organica/inorganica presen-
tes em uma camada de carvéo, do ponto de vista
quantitativo e qualitativo. Os carvbes brasileiros
possuem baixo grade, embora sob essa designa-
cao genérica sejam encontradas notaveis varia-
¢Oes de jazida para jazida, de camada para cama-
da, eainda em umamesma camada, lateralmente.

A jazida de Candiota combina caracteristicas de
lavra de baixo custo (lavra a céu aberto; camada
espessa) com grade desfavoravel, o que faz com
que seu beneficiamento e uso industrial apresen-
tem maiores dificuldades técnicas que a maioria
das outras camadas explotadas no pais.

A andlise imediata de uma camada (cinza, maté-
ria volatil, carbono fixo, umidade), tomada global-
mente, € o primeiro indicador do seu grade; parti-
cularmente, o teor de cinzas, que expressa uma
aproximacado com a quantidade de matéria inorga-
nica presente. Na Camada Candiota o teor de cin-
zas varia entre 51% e 55% no ROM; esse valor para
o teor de cinzas mostra que a camada é formada
por intercalacdes de carvao e folhelhos/siltitos car-
bonosos, tal como € expresso em um perfil mesos-
copico da camada (figura 4.5). Para uma compre-
ensao mais abrangente do grade € necessario veri-
ficar os ensaios de “afunda-flutua” e sua expresséo
em gréficos, como o de Mayer, estabelecendo a
sua lavabilidade, ou seja, a possibilidade de obter-
se rendimentos de produtos com menores teores
de cinza pelos processos de beneficiamento; na
maior parte dos casos também rebaixando o teor
de enxofre e a umidade.

Alavabilidade da Camada Candiota é mais dificil
do que a da maioria das outras camadas de carvao
existentes nas bacias brasileiras. Esse € o principal
problema, e ndo o teor global de cinzas. A situacao
€ assemelhada para todas as demais camadas da
jazida, ao nivel das informac¢des disponiveis.

Para obter-se, como resultado de um processo
de beneficiamento, carvao com 35% de cinzas, 0
rendimento tedrico esperado € de 30% a 52%,
como pode ser visto na tabela 4.2 para a Camada
Candiota. Desse modo, para obtencéo de carvdes
de melhor qualidade, também diminuiriam sensi-
velmente os rendimentos, onerando 0s custos do
produto final. Esta situacéo explica, em parte, anéao
utilizacdo sistematica, até o presente, de meios de
beneficiamento para a Camada Candiota, exceto
separacao granulomeétrica. De outra parte, tem im-
plicado em grandes dificuldades operacionais
para sua combustao nas plantas termoelétricas da
CEEE, e na muito pequena diversificacdo de seu
uso para outras atividades consumidoras. Entre es-
tas, algumas existentes na regiao, e que usam ou-
tras fontes térmicas, tais como cimento, ceramica e
secagem de graos.

Tabela 4.2 — Indicadores de qualidade (grade) das
principais camadas de carvao da Jazida de Candiota.

VALORES | RENDIMENTO | ENXOFRE | PODER CALORI-
CAMADAS % % FICO
(base seca) callg
CANDIOTA 30-52 0,7-1,2 4.420 - 4.540
Cl, 20-24 0,8 4.470 - 4.620
Cl; 27 - 55 1,0-1,2 4.260 - 4.600
CS, 38-55 09-1.3 4.430 - 4.700

Outro aspecto importante na potencialidade
econdmica da jazida de Candiota seria a utilizacéo
de subprodutos da lavra, beneficiamento e com-
bustdo do carvdo. Os argilitos intermediarios da
Camada Candiota constituem matéria-prima para a
industria ceramica, que poderia empregar carvao
como gerador de calor nos fornos, ou seja, utilizan-
do essencialmente matéria-prima local, de baixo
custo. Se a Camada Candiota fosse submetida a
um processo de beneficiamento, haveria geracao
de rejeitos piritosos que, eventualmente, poderiam
ser aproveitados para a producdo de enxofre. As
cinzas residuais, especialmente as chamadas cin-
zas volantes (fly ash) sédo matéria-prima para con-
creto asféltico e fabricacao de tijolos, com tecnolo-
gia ja desenvolvida pelo CIENTEC. Estes sao al-
guns exemplos mais evidentes, entre outras possi-
bilidades de aproveitamento mais global e integra-
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dodajazida de Candiota, que ainvestigacao cienti-
fica e tecnolégica de uso de subprodutos poderia
apontar, desde que realizada.

Orank de um carvao é a sua classificacéo nas sé-
ries naturais segundo o seu grau de evolucéo, e que
vao dos linhitos aos antracitos. No Rio Grande do Sul
pode-se verificar um gradual avanco na posi¢do do
rank das jazidas, no sentido de oeste para leste.

Desse modo, a jazida de Candiota apresenta a
posicdo mais baixa na classificacao pelo rank, em-
bora com variagéo tdo pequena em relagéo as jazi-
das do Baixo Jacui, que a sua denominacdo na
classificacdo ASTM é a mesma, ou seja, Betumino-
so de Alto Volatil C, ndo coqueificavel. Os parame-
tros que determinam essa posicao sdo o poder ca-
lorifico, base umida, livre de matéria mineral, calcu-
lados segundo as férmulas de Parr (Ferreira, 1976).
Esse valor € compativel com a refletancia das vitri-
nitas entre 0,45% e 0,51%, determinada em diver-
sos trabalhos, e a umidade de equilibrio entre 16%
e 18% (CIENTEC, 1980). Esses resultados foram
obtidos para a Camada Candiota, mas nao € de se
esperar variagcoes significativas para as demais ca-
madas da jazida.

As intrusdes de diabasio nas proximidades das
camadas de carvao que, localmente, elevam o seu
rank, produzindo antracito ou coque natural em ou-
tras jazidas, sdo desconhecidas na jazida de Can-
diota.

4.2.2 Minerais Metalicos
4.2.2.1 Cobre

O cobre constitui o principal bem mineral metali-
co em explotac&o no Rio Grande do Sul. Desde a
descoberta dos primeiros indicios, no século pas-
sado, as concentracgdes minerais de cobre registra-
das no Escudo Sul-Rio-Grandense (cerca de 300),
tém sido alvo de pesquisa em maior ou menor inten-
sidade, tanto por organismos governamentais,
como por empresas privadas. Nao obstante a am-
pla distribuicdo dessas mineralizagdes e a intensa
investigacao desenvolvida, somente trés depdsitos
de porte econémico foram identificados na regido
(minas do Camaqud, Cerro dos Martins e Mina Sei-
val). Os trabalhos de pesquisa desenvolvidos nes-
ses jazimentos até a década de 70, e que incluem
aqueles registrados na Folha Pedro Oso6rio, foram
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reavaliados por Ribeiro (1978) no seu Mapa Previsi-
onal do Cobre no Escudo Sul-Rio-Grandense.

Posteriormente, a Companhia Brasileira do Co-
bre — CBC, detentora dos direitos minerarios das
areas e a Rio Doce Geologia e Mineragao — DOCE-
GEO, procederam a uma profunda reavaliagcdo dos
principais jazimentos, a qual, aparentemente, ndo
incluiu aqueles situados na area em foco. Os resul-
tados dessa Ultima campanha de pesquisa para
cobre, desenvolvida na regido, foram publicados
em numerosos documentos, e as interpretacoes re-
lativas & génese dessas mineralizagc6es constitui-
ram o enfoque da tese de doutoramento de Ribeiro
(1991).

Entretanto, decorridos mais de cem anos do des-
cobrimento dos primeiros indicios de cobre naregi-
ao, o problema da génese das mineraliza¢des cu-
priferas “...apresenta-se apenas parcialmente co-
nhecido, o que equivale a dizer que apresenta boas
probabilidades de abertura de novas possibilida-
des econbmicas” (Ribeiro, 1978, p. 11).

Foram catalogados onze jazimentos de cobre
que, com excecdo da ocorréncia de Pedras Altas
(ref.101) e do indicio da Estancia S. Francisco
(ref.01), situam-se todos na regido do Alto do Cerro
da Vigia.

A ocorréncia de Pedras Altas (ref.101) é desta-
cada por ser a mais meridional até agora conheci-
da no Escudo Sul-Rio-Grandense. Esse jazimento
foi descrito por Ribeiro (1968) apud Ribeiro (1978),
como um conjunto de quatro afloramentos com mi-
neralizacéo a base de malaquita, azurita, cuprita e
rara calcosina, disseminados numa rocha granitica
milonitizada e brechada, na regido da Falha da So-
teia. Os afloramentos distribuem-se ao longo de
uma faixa de dire¢éo N 40°E, ocorrendo em area re-
lativamente proxima de calcarios marmorizados do
Complexo Metamarfico Porongos.

As ocorréncias e indicios registrados no Alto do
Cerro da Vigia, basicamente sdo de dois tipos: dis-
seminagdes de oxidados de cobre em diaclases de
zonas brechadas ou fildes com disseminagdes de
calcopirita, bornita, calcosina principalmente, em
ganga de quartzo * barita. Quanto as encaixantes
dessas mineralizacGes, em duas ocorréncias (ref.
07, 08), predominam as rochas andesiticas referi-
das a Formacao Hilario, enquanto nas demais, es-
sas disseminacdes ou fildes estdo encaixados em
rochas sedimentares da secéo inferior da cobertua
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mol&ssica ou em gnaisses do Complexo Metamorfi-
co Porongos, que constituem o embasamento des-
sa cobertura.

A ocorréncia de Tocas (ref. 07) compreende seis
afloramentos com calcosina, crisocola e malaquita
disseminados em diaclases que cortam as rochas
andesiticas da Formacéao Hilario. Essas diaclases
concentram-se numa zona cataclasada, orientada
N55°-80°W com possanca de média entre 0,2m e
0,8m. Os antigos trabalhos de pesquisa realizados
na regido incluiram a abertura de duas galerias de
encosta, uma das quais orientada N 55°W acompa-
nha essa zona mineralizada por uma extensao de
9m.

Os jazimentos de fazenda Vista Alegre (ref.02),
arroio Barrocdo (ref.03), fazenda Ney Quintana
(ref.04), vilva Mariana Lopes (ref.05) e Severo Co-
lares (ref.06), caracterizam uma série de concen-
tracOes cupriferas situadas ao longo de uma zona
de falha N30°E, que faz o contato do embasamento
do Complexo Metamarfico Porongos com a secédo
inferior da cobertura molassica. Esses jazimentos
foram cobertos por campanha de prospeccéo geo-
quimica de solos pelo DNPM (Fabricio, 1970), sen-
do as anomalias principais testadas através de fu-
ros de sondagem.

A ocorréncia de Severo Colares (ref.06) consta de
fildes de quartzo com calcopirita, calcosina, bornita,
pirita, galena e malaquita com possancas de 0,1ma
0,5m e extensdo continua de poucas dezenas de
metros. Encaixam-se preferencialmente em gnais-
ses do Complexo Metamorfico Porongos, com atitu-
des N60°-70°W; 60°-70°NE, associados aos falha-
mentos menores NW-SE que interceptam a falha
principal N30°E, que faz o contato embasamento-
cobertura. As sondagens executadas nessa area
detectaram os fildes até 40m de profundidade, com
teor méximo de 0,43% Cu na lama de sondagem.

A ocorréncia de Ney Quintana (ref.04) é repre-
sentada por um conjunto de afloramentos minerali-
zados, situados numa area de forma triangular, limi-
tada por falhas, que colocam em contato rochas se-
dimentares e gnaissicas. Essas mineraliza¢fes sdo
representadas por ocasionais pintas de malaquita
em rochas conglomeraticas ou em diaclases que
cortam as rochas metamorficas. Localmente essas
diaclases orientam-se preferencialmente para N
50°-70°W com mergulhos acentuados para NE. O
programa de prospecc¢ao geoquimica desenvolvi-

do nesse setor, destacou cinco areas anémalas,
abrangendo tanto rochas sedimentares como me-
tamorficas, com valores de até 400ppm de Cu. A
area da anomalia mais importante sobre as rochas
conglomerdéticas, foi testada por dois furos de son-
dagem, sem resultados positivos, uma vez que a
cobertura sedimentar era bastante delgada sobre o
embasamento (30m).

Ribeiro (1978) na avaliacdo das pesquisas con-
duzidas sobre esses jazimentos, destacou dois as-
pectos:

a) os perfis geoquimicos de solos apresentam
sempre anomalias de Pb associadas as de Cu; e

b) os filonetes mineralizados estdo encaixados
tanto em rochas sedimentares da cobertura mo-
lassica, como em gnaisses atribuidos ao Complexo
Metamérfico Porongos.

Merece referéncia ainda o jazimento de Cerro da
Vigia (ref.09) associado as rochas sedimentares
preservadas numa estrutura N60°-70°W (graben do
arroio Sepultura; Eckert, 1971), que corta diagonal-
mente o Alto do Cerro da Vigia. Em superficie a mi-
neralizacéo é caracterizada por forte disseminacéo
de malaquita e calcosina, com alguma calcopirita,
em brechas tectbnicas que constituem uma zona
cataclasada orientada N10°W;70°-80°NE. Esta
zona afeta horizontes de arenito fino acinzentado,
duro, que lateralmente grada para arcoseo conglo-
meratico e conglomerados. Essa mineralizacéo foi
testada por furo de sondagem que caracterizou fi-
lonetes de quartzo com calcopirita, bornita, mala-
quita e crisocola, encaixados em arenitos arcosea-
nos e siltitos, sem teores econdmicos (Ribeiro,
1978).

4.2.2.2 Chumbo

Além dos jazimentos de cobre em que o chumbo
na forma de galena ocorre eventualmente associa-
do, foram cadastrados cinco jazimentos em que a
galena se apresenta como o mineral-minério princi-
pal (ref. 11,12, 13, 64, 102). Essas concentracdes
minerais estdo associadas dominantemente as lito-
logias do Complexo Metamorfico Porongos e séo
representadas por finas disseminacdes de galena
(+ calcopirita + pirita) ou por estreitos fildes de
quartzo com galena, caracterizando mineraliza-
¢Oes singenéticas ou epigenéticas resultantes de
remobilizac&o hidrotermal.
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Os jazimentos de ref. 11, 12 e 13 estdo associa-
dos aos litétipos do Complexo Metamérfico Poron-
gos aflorantes no Alto do Cerro da Vigia, onde se
concentram também os principais jazimentos de
cobre registrados na &rea, conforme visto anterior-
mente.

A ocorréncia do arroio Divisa (ref.11) foi original-
mente descrita por Eckert (1971) e caracteriza-se
pela presenca de cristais de galena com 1mm a
10mm de aresta, disseminados ao longo de peque-
na zona brechada, encaixada em rochas gnaissi-
cas. Essa zona compreende pequenos veios de
quartzo com atitude N50°-60°W;70°SW, com pos-
sanca total de 4m entre veios e encaixante. De acor-
do com Eckert (op.cit.), o veio mais importante tem
possanca de 0,4m e pode ser acompanhado em su-
perficie por uma extensdo de 40m. A galena con-
centra-se principalmente nos bordos dos veios,
constituidos dominantemente por quartzo e, secun-
dariamente, por calcita. A abundéancia de boxworks
cUbicos nesses veios, sugere que a maior parte da
galena ja foi lixiviada. Trés amostras selecionadas,
submetidas a andlise quimica dosaram 2,5%, 6,4%
e 16,2% Pb, conforme Eckert (1971, p. 60).

Indicio semelhante (ref. 13) foi registrado no pre-
sente mapeamento, cerca de 1.500m a nordeste
daocorrénciado arroio Divisa. Trata-se igualmente
de estreitos veios de quartzo com galena, ocorren-
do ainda barita na ganga.

Um terceiro indicio de Pb, também com caracte-
risticas de remobilizacdo hidrotermal foi referido
por Eckert & Silva (1975a), quando da pesquisa
para calcéario dolomitico na regido de Cerro da
Tuna (ref.12). Compreende disseminacdes de ga-
lena com 1mm a2mm de aresta, em brecha desen-
volvida sobre calcério marmorizado. A area minera-
lizada distribui-se num raio de 20m do terreno, em
zona de brecha desenvolvida hainterseccao de um
falhamento de escala regional de direcdo N 60°W e
aparente deslocamento horizontal, com falha de di-
recdo N10°W. Cabe registrar que nas sondagens
efetuadas nessa area sdo descritas se¢des métri-
cas de testemunhos de calcério marmorizado com
boxworks cubicos, sugerindo uma mineralizacao
singenética de chumbo associado as rochas calca-
rias, que foi lixiviado e remobilizado hidrotermal-
mente.

O indicio de Passo da Cuia (ref.64), na porcao
centro-norte da folha, foi descrito por Oralandi F° et
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al. (1990) como finas disseminacfes de galena,
calcopirita e pirita em rochas metavulcénicas (me-
tandesitos e metadacitos) do Complexo Metamorfi-
co Porongos. Essas rochas vulcanogénicas distri-
buem-se segundo uma faixa NE-SW, balizada por
falhas, que se estendem para a folha contigua ao
norte (Folha Cachoeira do Sul), onde mineraliza-
¢oes semelhantes foram descritas por Jost (1981).
Embora essa area tenha sido coberta por prospec-
¢ao geoquimica, durante o levantamento da Folha
Piratini (SH.22-Y-C-II) (Orlandi F° et al., op. cit.), ne-
nhum valor anémalo foi detectado, a ndo ser uma
discreta anomalia para Cu, Pb, Zn, na continuidade
sul da faixa de metavulcanicas, numa bacia que
drena xistos, quartzitos e metapelitos do Complexo
Metamérfico Porongos.

4.2.3.Minerais Nao-Metalicos
4.2.3.1 Calcario Metamorfico

Constitui um dos bens minerais mais importantes
da areafocalizada, ndo so6 pelo nimero de jazimen-
tos cadastrados, num total de 47, como pelo volu-
me de reservas ja dimensionadas. Sua explotagao,
entretanto, esta limitada aos corpos de calcario
com baixo teor de MgO, que atende a industria ci-
menteira instalada na regido.

Esses jazimentos vinculam-se essencialmente
ao Complexo Metamarfico Porongos, constituindo
lentes de marmores que se intercalam com 0s xis-
tos, quartzitos, gnaisses e anfibolitos dessa unida-
de.

Os jazimentos de calcario concentram-se em
trés setores: (1) na regido de Jaiba-Torrinhas; (1)
na faixa que se estende de Bolena até Apertado-
Pedra Grande; e (1ll) na regido de Candiota.

Como assinalaram Szubert & Presotto (1974 a)
no cadastro pioneiro das rochas calcéarias do Rio
Grande do Sul, esses jazimentos apresentam duas
caracteristicas principais: a forma lenticular quase
sempre presente e a pequena envergadura da mai-
oria dos corpos. Isto € bem evidente na faixa Jai-
ba-Torrinhas, mais afetada pelas deformacdées tec-
tbnicas, em que esses corpos calcarios apresen-
tam-se como lentes com dimensdes entre 100m e
1.000m, espessuras entre 10m e 30m, orientadas
N10°-30°E, com caimentos variavéis tanto para SE,
como para NW. N&o obstante os efeitos deformaci-
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onais, essas lentes individuais parecem marcar um
ou mais horizontes estratigraficos que, embora des-
continuos, podem ser acompanhados por Varios qui-
I6metros. J& na regido de Apertados, os corpos cal-
carios assumem grande envergadura, constituindo
uma faixa aflorante continua, com 500m de largura e
extensdo de 13km, que s0 é interrompida por uma fai-
xa de cobertura sedimentar eo paleozdica de 1km.

Mesoscopicamente essas rochas calcarias com-
preendem marmores cristalinos de granulacdo mé-
dia a fina, de modo geral com tons claros, desde
branco homogéneo com niveis e manchas verdes e
cinza-escuras, passando por branco-amarelado,
cinza-claro, cinza-escuro; até, mais raramente, ro-
seo e marrom-claro. Estruturalmente mostram um
sutil bandamento, melhor observado nos marmores
mais escuros, onde niveis brancos subparalelos de
granulagcdo mais grossa intercalam-se com niveis
cinza escuros de granulagdo mais fina. Em razéo da
intima associacao dessas lentes de marmores com
zonas de cisalhamento sdo comuns as injecées de
quartzo e quartzo-feldspaticas, apresentando-se os
marmores mais silicosos nesses setores.

Microscopicamente, 0s marmores mostram uma
textura predominantemente granoblastica média a
fina, com arranjo em mosaico. Compreendem de
72% a 99% de carbonatos (calcita e dolomita), com
0 quartzo em proporcdes variaveis sempre presen-
te. Ocorrem ainda talco, clorita, serpentina, tremoli-
ta, opacos, muscovita, olivina e esfeno. Petrografi-
camente podem ser classificados como marmore,
marmore silicoso, marmore micaceo e tremolita-
marmore, esses, em geral, apresentando 0s meno-
res teores em MgO.

Para a classificacdo desses calcéarios quanto a
composicdo quimica foi empregada uma classifi-
cacdo tecnologica baseada, principalmente, nos
teores de magnésio e de residuo insolavel (RI), a
qual é apresentada no quadro a seguir.

Regido Jaiba-Torrrinhas

Os jazimentos ocorrentes nessa regido distribu-
em-se em cinco setores referenciadoscomo: serra
do Godinho, cerro Partido, cerro Papileti, Torrinhas
e Jaiba; compreendendo os jazimentos de n® 27 a
29, 37 a6l e 63 da Carta Metalogenética /Previsio-
nal. Como ja mencionado, correspondem a lentes
de pequeno porte, intercaladas em xistos, quartzi-

tos e gnaisses que compdem o Complexo Meta-
moérfico Porongos.

Ca0O% MgO% RI% | MgO
+ RI

Calcarios calciiticos e > 51 <22 - <47
puros
Calcarios calciticos e > 45 <44 - <10,0
impuros
Calcarios dolomiticos | >28<45| >4,4<11,0 | <10,0 -
Dolomitos calcificos >11<28|>11,0<17,6|< 10,0 -
Dolomitos >5<11 |>176<19,8| < 10,0 -
Dolomitos de alta pureza >0<5 |>198<220| >5,0 -

Nessa regido a CPRM executou servicos de
pesquisa para a INDUBRAS, com o intuito de
quantificar esses jazimentos. Os principais depo-
sitos estudados correspondem as lentes Leci Fa-
gundes (ref. 28) e Raimundo Cunha (ref. 59). A pri-
meira, com uma extensdo observada em superfi-
cie de 615m e largura aflorante maxima de74m,
tem atitude geral N 20°-70°E/20°-70°SE e espessu-
ra real média entre 30 e 50m (figura 4.6). Foram
medidas reservas de 1.611 mil toneladas, para
uma reserva total de 11.237 mil toneladas nesse
jazimento. A lente Raimundo Cunha , a principal
da regido, apresenta uma extensao aflorante de
802m e largura maxima de de 108m na sua extre-
midade sul, sendo que na maior parte oscila entre
20m e 40m. Sua atitude é N15°-60°/15°-45°SE, com
espessura real média entre 25m e 30m (Figura
4.7). Estd intercalada em micaxistos, os quais
apresentam intercalacfes de sheets de granitos a
duas micas (ortognaisses leucograniticos). Esse
jazimento apresenta uma reserva medida de
2.290 mil toneladas e uma reserva total de 13.341
mil toneladas. Essas lentes mais expressivas fo-
ram, no passado, objeto de explotacéao intermiten-
te, usando-se de métodos rudimentares, visando
a producéo de cal .

Os jazimentos da regido de Jaiba-Torrinhas quimi-
camente correspondem a dolomitos calciticos, como
revelam os valores médios de 12 analises realizadas
em amostras daregido (Eckert, 1973): CaO - 25,34%;
MgO-18,82%; R.I.-13,13%; e P.F.- 38,37%.

As reservas em calcario dolomitico dessa area
sdo mostradas na tabela 4.3.
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(modificado de Eckert, 1973).
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Tabela 4.3 — Reservas de rocha calcaria da regido de
Jaiba-Torrinhas (modificado de Eckert & Silva, 1973 e
Szubert & Presotto, 1974).

Serra do Godinho 03 375
Cerro Partido 03 673
Cerro Papileti (Inhame) 06 4117
Torrinhas 10 6.737
Jaiba 07 26.323
TOTAL 29 38.230

Faixa Bolena-Apertado-Pedra Grande

Compreende os jazimentos de n® 16 a 25 da
Carta Metalogenética/Previsional, os quais se dis-
tribuem ao longo de uma faixa de direcédo geral N
30°E, que se estende desde as imediacfes daloca-
lidade de Bolena, ao sul, até as proximidades do rio
Camaquad, ao norte. Constituem igualmente lentes
de marmore de dimensdes variadas que se interca-
lam em biotita gnaisses, quartzitos e xistos atribui-
dos ao Complexo Metamorfico Porongos. Injecbes
venulares quartzosas e quartzo-feldspaticas afe-
tam tanto as rochas calcéarias como as suas encai-
xantes. Os quartzitos, junto com os calcarios, cons-
tituem as expressdes topogréficas mais proemi-
nentes da regiéo.

No setor compreendido entre o cerro da Arvore e
Pedra Grande, a distribuicdo das rochas calcarias
€ praticamente continua no terreno, caracterizando
um horizonte com cerca de 500m de largura e 13km
de extensao, que so é interrompido entre os cerros
das Contas e do Ouro, por uma faixa de rochas se-
dimentares eo-paleozéicas com cerca de 1km de
largura aflorante. Os jazimentos de cerro dos Silvei-
ras (ref. 20), cerro da Tuna (ref. 21), cerro do Ouro
(ref. 22) e cerro da Arvore (ref. 23) que comp&em
este setor, foram reunidos no Distrito Calcario-Dolo-
mitico de Apertados (Eckert & Silva, 1976).

Essa faixa foi objeto de pesquisa pela INDU-
BRAS, sendo os servigcos conduzidos pela CPRM
(Eckert & Silva, 1974a, 1974b, 1975a, 1975b). Para
fins de pesquisa, essa espessa faixa de rochas cal-
cérias foi interpretada como uma estrutura sinclinal,
estreita e apertada, orientada segundo uma dire-

cao geral N10°-40° E, lateralmente limitada por fa-
Ihamentos (figuras 4.8 e 4.9). Estruturalmente, en-
tretanto, essa faixa de rochas calcarias é bastante
mais complexa, envolvendo dobramento isoclinal e
falhamentos de empurrdo. Eckert & Silva (1976)
descreveram potentes massas de quartzo leitoso e
de brechas (quartzo milonitos ?), principalmente
nas porcdes mais centrais dessa faixa, amarrando
a topografia e justificando a gradativa inversao de
relevo, com as rochas calcarias, junto com o0s
quartzitos, sustentando os principais acidentes to-
pograficos da regido.

Eckert & Silva (op. cit.) com base em andlises
quimicas de 226 amostras de superficie e de 211
amostras de testemunhos de sondagem, apresen-
taram a seguinte composicdo média para as ro-
chas calcéarias do Distrito de Apertados:
Ca0-31,5%; MgO-16,1%; RI-8,5%; e PF-42,3%.

Segundo os autores, esses teores se mantém re-
lativamente constantes em todo o distrito, e por ex-
tensdo em toda a Faixa Bolena-Apertados-Pedra
Grande. Excetuam-se alguns niveis basais nos jazi-
mentos de cerro da Tuna e cerro do Ouro, que apre-
sentam baixos teores de MgO (6,0%), com possibi-
lidades de uso na industria do cimento.

As reservas dimensionadas na Faixa Bolena-A-
pertados-Pedra Grande sao apresentadas natabela
4.4. Esses dados evidenciam que a faixa considera-
da concentra mais de 50% das reservas em calcario
dolomitico do, no entanto, ndo séo explotadas, pos-
sivelmente pela sua localizag&o, Rio Grande do Sul,
as quais afastada dos centros de consumo.

Regido de Candiota

Aregido de Candiota concentra as atividades de
explotacdo de calcério para fabrico de cimento, as
quais sdo conduzidas pela Companhia de Cimento
Portland Gaucho (Grupo Votorantin) e pela Cimento
e Mineragcdo Bagé — CIMBAGE (Grupo Bunge &
Born), que possuem unidades industriais instala-
das na area.

Os corpos de calcario em explotagdo parecem
constituir uma extensao das lentes aflorantes nare-
gido Jaiba-Torrinhas, caracterizando-se, entretan-
to, por sua maior extensao aflorante e pelo teor mais
baixo em MgO. Na éarea, essas lentes apresentam
orientacdo geral entre N30°-40°E e N50°-70°E, com
caimentos tanto para NW como SE, estando inter-
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Figura 4.8 — Esboco geoldgico da jazida de Cerro da Arvore
(modificado de Eckert & Silva, 1975b).

caladas em xistos, quartzitos e metavulcanicas. Es-
ses calcarios hao apresentam composic¢ao quimica
perfeitamente adequada para a fabricacdo de ci-
mento, uma vez que a maioria dos valores de Mg0
situa-se entre 4,0% e 10,8%, de forma que é neces-
séria a sua mistura com calcarios mais puros, vin-
dos de outras areas, para que apresente um maxi-
mo de 4,0% de MgO (Szubert & Presotto, 1974b).

Presentemente, o Grupo Votorantin esta lavran-
do umalente de direcdo N50°-70°E/25°-40° SE, com
um desmonte mensal da ordem de 40.000 tonela-
das de calcério + estéril. As reservas medidas na
area de concessédo da empresatotalizam 14,5 x 10°
t de calcéario com teor de CO4 total de 76,5%. O mi-
nério, apos britagem primaria, é encaminhado a fa-
brica de cimento situada junto da BR-293.

A CIMBAGE explota 0 mesmo corpo de calcério,
em sua extremidade sul. A empresa detém direitos
minerarios sobre &rea com reserva medida de 25 x
10°te reservainferida de 15 x 10°t, com teor de CO,
total de 85,0%. A sua producéo anual € de 650.000
toneladas de calcario, sendo a lavra desenvolvida
com desmonte em bancadas descendentes. O cal-
cério, apos britagem primaria, € encaminhado para

a fabrica de clinker que a empresa instalou nas pro-
ximidades da jazida. O clinker produzido pela CIM-
BAGE ¢ transportado para a fabrica de cimento da
empresa, situada em Morretes, municipio de Nova
Santa Rita, nas proximidades de Porto Alegre.

4.2.3.2 Fluor

Na Folha Pedro Osério foram registrados cinco
indicios de mineral de fltor (ref. 65, 66, 86, 87, 103),
representados por disseminacdes e/ou diminutos
filonetes de fluorita preenchendo fraturas em ro-
chas graniticas, proximas das zonas de falha que
afetam esses litétipos. Associados aparecem cal-
cedonia (ref. 65, 66) e/ou calcita, quartzo, epidoto
(ref. 103). Nas ocorréncias do arroio Moiréo (ref. 86,
87), a fluorita roxa, junto com quartzo, cimenta uma
brecha desenvolvida sobre granitos a duas micas
(Granito Cordilheira) proximo ao contato intrusivo
com o Granito Cerro Frio (Dias, 1974).

Embora essas concentracdes sejam destituidas
de significado econémico, elas ressaltam a poten-
cialidade dos granitos tardi a pés-transcorréncia
como fontes de flior, como ja assinalado por Sallet
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Figura 4.9 — Geologia e sec¢des esquematicas das jazidas de Cerro do Ouro e Cerro da Tuna
(modificado de Eckert & Silva, 1974a, b).

et al. (1990). O fluor presente nesses granitdides,
assim como a silica e o bario, sdo passiveis de lixi-
viacdo em profundidade, por solucdes hidroter-
mais convectivas, e de serem redepositados no fi-
nal da ascencéo em direcéo a superficie, ao longo
de fraturas abertas ou reativadas durante o evento
distensivo relacionado com a abertura do Atlantico
Sul, a semelhangca do modelo genético admitido
para os depésitos do Distrito de Fluorita de Santa
Catarina (Dardenne & Savi, 1984). De acordo com
esse modelo, a presenca de rochas sedimentares
gonduénicas capeando os granitos € considerada

indispenséavel para a precipitacdo do flaor, em de-
corréncia da diminuicdo da temperatura e pressao,
ocorrendo preferencialmente abaixo da desconti-
nuidade cobertura/granito, isto €, na zona de intera-
¢ao com as aguas conatas superficiais mais frias.

Essa interacdo de cobertura gonduénica e ro-
chas graniticas é registrada logo ao norte dos indi-
cios de fluorita do arroio Moirdo, onde as rochas se-
dimentares do Grupo Rosério do Sul estdo em con-
tato por falha (ZCDC) com os leucogranitos Cordi-
Iheira. As evidéncias de brechamento nessa cober-
tura demonstram que sucessivas reativacdes movi-
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Tabela 4.4 — Quando de reservas de calcario dolomitico da Faixa Bolena - Apertado - Pedra Grande

(modificado de Eckert & Silva, 1975b).

JAZIMENTOS RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA RESERVA 5
MEDIDA INDICADA INFERIDA GEOLOGICA * TOTAL * x 10't
P. Grande (16) - - - 525 525
P. Grande (17) - - - 225 225
C. Silveiras (18) - - - 1.500 1.500
P. Grande (19) - - - 4.500 4.500
C. Silveiras (20) 6.280 8.232 - - 14.512
C, Tuna (21) 94.280 33.280 13.00 - 140.914
C. Ouro (22) 201.312 36.238 - - 237.550
C. Arvore (23) 151.367 78.787 68.646 - 298.800
Est. Arvorezinha - - - - -
Est. Trés Passos - - - - -
Bolena (26) 38.915 15.579 54.435 - 108.869
TOTAL 492.508 172.056 136.081 6.750 807.395

* Extraido de Szubert & Presotto (1974)

** Reserva Total = (reserva medida + indicada + inferida) + (reserva geoldgica)

mentaram essa zona de cisalhamento, em tempos
mesozéicos, reproduzindo assim, os condiciona-
mentos — estrutural e litoldgico — similares aos que
regem a mineralizagao filoniana de fluorita em San-
ta Catarina.

Além disso, no caso do Distrito de Santa Catari-
na, embora os estudos geoquimicos disponiveis
aparentemente descartem uma ligacdo genética
entre mineralizacdes e magmatismo alcalino, aida-
de Cretaceo Superior-Paleoceno admitida para o
mise-en-place dosfildes de fluorita ndo se afasta da
idade admitida para as intrusdes alcalinas daquela
regido. Dardene & Savi (1984) aventaram a hipéte-
se de que a circulacao dos fluidos hidrotermais ndo
somente tenha sido provocada pelo rifteamento,
como também através de movimentos convectivos
induzidos na escala regional pelo gradiente térmi-
co gerado pelas intrusbes alcalinas. Na area em
foco, aocorréncia de plugs alcalinos (Suite Alcalina
Passo da Capela) cortando as rochas sedimenta-
res do Grupo Rosario do Sul constitui, assim, um
elemento adicional a apontar para a potencialidade
em fluorita no setor indicado.

Uma segunda area potencial para a pesquisa de
fluorita na regido, tendo em conta o condiciona-
mento acima referido, situa-se no extremo-sudoes-

te da folha, ao longo da Falha da Séteia, cuja reati-
vacao no Paleozéico-Mesozdico, elevou o bloco
granitico oriental, mantendo remanescentes da co-
bertura, antes continua, da Formacao Rio Bonito.
Nesse setor, os trabalhos de graduacéo pela UNI-
SINOS (1980a, 1980b) registraram ocorréncias de
fluorita sem, entretanto, precisar sua localizacao.

4.2.3.3 Cristal-de-Rocha

Na area estudada existe o registro de apenas um
jazimento dessa substancia (ref. 109), no contexto
de um biotita granito médio a grosso, isétropo, liga-
do a fase final do magmatismo brasiliano na regiao.
Trata-se de fragmentos decimétricos de quartzo,
formando agregados cristalinos, que se distribuem
numa massa também de quartzo (veio). Essa massa
dispersa sustenta uma elevagcédo orientada N30°E,
ao longo da qual esses fragmentos distribuem-se
por cerca de 100m de extensao e por uma largura
média de 20m. A este provavel veio de quartzo asso-
cia-se um microgranito réseo, rico em muscovita,
bem como veios pegmatdides com cristais de felds-
pato com 1m a 3cm de comprimento. O jazimento
aparentemente ndo apresenta pedras de qualidade
para um possivel aproveitamento econémico.
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4.2.3.4 Argilas

Além de um jazimento de caulim, identificado na
regido de Cerro Chato (ref. 110), foram cadastra-
dos nove depositos de argilas, utilizadas como ma-
téria-prima em olarias, no fabrico de telhas e tijolos.
Neste texto, destacamos os principais depdsitos
da area.

A maioria desses depdsitos, quanto a origem,
podem ser classificados como de argilas transpor-
tadas e relacionam-se as planicies aluviais dos
principais cursos d’agua. A cidade de Pedro Os6-
rio, situada na confluéncia do rio Piratini com o ar-
roio Basilio, concentra o maior nimero de olarias da
regido, as quais utilizam argilas extraidas de nume-
rosos “barreiros” estabelecidos ao longo da plani-
cie aluvial do rio Piratini (ref. 124, 125, 126). Apesar
dessa extracdo se processar de forma rudimentar,
na maioria das vezes por métodos manuais, e sem
habilitacéo legal, o volume de argila extraida permi-
te caracterizar os depdsitos da planicie do rio Pirati-
ni como de grande extenséao e volume.

Correspondem a horizontes argilosos de geome-
tria lenticular a tabular, com espessuras médias en-
tre 0,5m e 2,0m. A argila apresenta cores cinza, cin-
za-escuro, cinza-esverdeado, boa plasticidade e
torna-se gradativamente mais arenosa em profun-
didade. A extracéo é limitada ao aparecimento de
um horizonte de areia fina subjacente. Ocasional-
mente, um nivel de argila plastica escura, rica em
matéria organica, se sobrepde ao horizonte em ex-
plotacéo.

A extracdo de argila nesses “barreiros” é feita
em regime de associacao, sendo o material enca-
minhado para as diversas olarias. De acordo com
estudo realizado pelo PROSUL (Massau et al.,
1992) haviam, em 1992, 53 unidades instaladas na
cidade de Pedro Osério, com uma capacidade de
producédo mensal estimada em 3.916 milheiros de
tijolos macicos. Ainda de acordo com esse estu-
do, o estagio produtivo dessas unidades, eviden-
ciava: predominancia de sistemas semi-artesa-
nais de producéo; transporte de matéria-prima por
tracdo animal ou veiculos; baixa capacidade de
queima dos fornos, que na maioria dos casos nao
passava de 4.500 tijolos; secagem ao tempo na
grande maioria das unidades; euso de lenha para
cozimento dos tijolos na grande maioria das uni-
dades.

As olarias em atividade nos arredores da cidade
de Piratini utilizam como matéria-prima argilas resi-
duais resultantes da alteracéo de rochas granitoi-
des ou metamoérficas (ref. 83, 85). Os depdsitos
compreendem bolsdes de argila de geometria irre-
gular, em geral de volumes pouco expressivos.

Entretanto, sdo encontrados grandes volumes
de argilas residuais relacionadas a alteracdo das
rochas sedimentes gonduéanicas, em especial de
suas unidades inferiores (Grupo Itararé e Formacao
Rio Bonito). Particularmente devem ser destacados
os horizontes argilosos associados as camadas de
carvao na Formacéo Rio Bonito que, pela extensdo
e persisténcia, caracteristicas tecnoldgicas e baixo
custo de extracdo, uma vez que sdo descartadas
nalavra daquele bem mineral, podem viabilizar em-
preendimentos de grande porte.

A Companhia Riograndense de Mineracao —
CRM que minera a Camada Candiota na mina ho-
moénima, vem desenvolvendo estudos tecnolégi-
cos visando qualificar esses horizontes argilosos,
com vistas a incrementar o seu uso em escala in-
dustrial. De acordo com esses estudos (CRM,
1993), na atual frente de lavra de carvao sdo des-
sacados dois horizontes de argila, referidos como
Superior e Inter-Bancos, que totalizam um volume
de 160.000.000m®. O primeiro, situado acima do
banco superior da Camada Candiota, tem espes-
sura em torno de 1,80m; e o segundo, situado en-
tre os bancos superior e inferior que compdem
aquela camada, apresenta espessura média de
0,80m. O nivel Superior apresenta parametros tec-
nolégicos mais favoraveis que o Inter-Bancos,
sendo as argilas daquele horizonte caracteriza-
das como cauliniticas de origem sedimentar, po-
dendo ser classificadas como fire clays, isto €&, re-
fratarias.

4.2.3.5 Rocha Ornamental

Foram cadastradas trés pedreiras onde séo cor-
tados blocos de granito que se destinam a exporta-
cao (ref. 81, 90, 127), e duas outras de extracdo de
placas de quartzito para a confegdo de chapas de
revestimento.

As pedreiras em rochas quartziticas situam-se
na regido de Jaiba (ref. 78,79), sendo a extracao
desenvolvida numa crista de quartzito micaceo que
se associa aos xistos do Complexo Metamorfico
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Porongos. A lavra é feita ao longo da crista, sendo
removidas manualmente, com auxilio de picaretas
e alavancas, placas irregulares de rocha de até
1,50m de comprimento. Essas placas sao reduzi-
das a chapas com dimenso6es de 15cm x 30cm, as
quais sofrem um tratamento com &cido, para tor-
né-las mais brilhantes e livres de impurezas (pelicu-
las ferruginosas), sendo comercializadas com a
denominacao de “pedra salsa”. A extracao € inter-
mitente, sendo condicionada pelas solicitacbes do
mercado, podendo alcancar 300m?/més.

Entre as pedreiras de explotagdo de rocha grani-
tica, a Unica com lavra regular situa-se na localida-
de de Cerro dos Cachorros (ref. 127), municipio de
Pinheiro Machado, e cuja concessao pertence a
GRANISUL.

A rocha lavrada é um sienogranito roseo, equi-
granular médio a grosso, isotropo e muito homogé-
neo, do tipo tardi a pos-transcorréncia, e que rece-
be 0 nome comercial de Granito Royal Red.

A extracao é feita a partir do macico rochoso com
frente de 35m de altura, sendo o desmonte inicial
por explosivos. A remocao dos blocos é feita com
retroescavadeira e o transporte por carregadeiras.
Os blocos sao cortados com dimensdes médias de
2,20m x 1,30m x 1,00m, sendo o emparelhamento
final realizado manualmente.

Os blocos sédo transportados por caminhdes até
a estacdo Passo dos Pires da RFFSA, distante cer-
ca de 20km da frente de lavra, donde séo transpor-
tados, via férrea, até o porto de Rio Grande para
embarque.

A producao declarada dessa pedreira é de 200-
300m®/més. A reserva total nédo foi determinada,
mas estima-se em 6.000-7.000m® de rocha passi-
vel de explotacédo, significando cerca de trés anos
de lavra. Nos ultimos dez anos, foram lavrados cer-
ca de 4.000 blocos nessa concesséo.

4.2.3.6 Materiais de Uso Imediato na Con-
strucéo Civil

Pedra-de-Talhe

Além das pedreiras com producéo de rocha or-
namental e brita, foram cadastradas na area vinte
pedreiras em que séo produzidas pedras brutas
para uso na construcéo civil. Os produtos forneci-
dosincluem pedras de alicerce, pedras para calca-

SH.22-Y-C (Pedro Osorio)

mento, meios-fios e moirdes de cerca, referidos
aqui genericamente como pedras de talhe.

As pedreiras cadastradas distribuem-se princi-
palmente pela porcao central da folha, abrangendo
a cidade de Piratini e localidades proximas (vila
Canceléo, Caneleiras, Cerro Sandi) (ref. 67 a 77,
80, 82, 84, 105), e no seu canto sudeste, correspon-
dente a area de exposicdo do Granito Capédo do
Ledo (ref. 117 a 121).

Considerando o carater quase artesanal de ex-
tracdo, sdo aproveitados para corte quase que ex-
clusivamente os matacfes de rocha granitica en-
contrados nos sopés e encostas dos morros. Por
outro lado, considerando a disponibilidade de ro-
cha granitica na regido e o carater intermitente des-
sa atividade, o nimero de pedreiras dessa nature-
za deve ser maior que o registrado. Foge dessas
caracteristicas a pedreira do cerro do Estado (ref.
117) no canto sudeste da folha, onde séo extraidos
grandes blocos irregulares que se destinam unica-
mente a contencao e manutencao dos molhes da
barra do porto de Rio Grande.

Brita/Saibro

Foram cadastradas seis pedreiras, implantadas
exclusivamente para a producao de brita (ref. 35,
100, 111, 112, 114, 122), além de quatro “saibrei-
ras” com atividade intermitente (ref. 36, 106, 107,
113), de onde é retirado material de empréstimo
para capeamento e recuperacéo de estradas.

As pedreiras, quase todas paralisadas, foram im-
plantadas & época da construcéo das rodovias fe-
derais ou de obras de maior porte, como a barra-
gemdo arroio Candiotinha, para atendera UTPM. A
Unica pedreira em atividade regular, situa-se na lo-
calidade de Colonia Cristal (ref. 112), junto da BR-
392, que apresenta uma producdo média mensal
de 6.000-7.000m? de brita de diversos tipos.

Areia

Trés lavras rudimentares de areia, relacionadas
aos depdsitos aluvionares do rio Piratini (ref. 104,
115, 116) foram cadastradas na area estudada. O
material destina-se a atender, principalmente, o
consumo nas cidades de Piratini e Pedro Osorio. A
areia extraida em Passo da Costa Novo (ref. 112),
por sua granulacdo muito grossa, ndo se presta
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para a preparacéo de massa, sendo adquirida pela
prefeitura de Piratini para uso na recuperacéo de
estradas vicinais nos arredores da cidade.

4.3 Indicios Indiretos de Mineraliza¢bes
4.3.1 Indicios Geofisicos

A interpretacdo dos mapas aeromagnéticos de-
monstraram a existéncia de varias anomalias dipola-
res e monopolares, circulares ou elipticas, cujas ve-
rificacbes no campo confirmaram a sua vinculacdo
as rochas basicas (Intrusivas Basicas). Dessa for-
ma, na Carta Metalogenética/Previsional sé foram
assinaladas aquelas que ndo encontram correspon-
déncia no terreno, representando provavelmente
corpos bésicos similares subaflorantes. Adicional-
mente foram ressaltados alguns lineamentos mag-
néticos, especialmente o sistema N 70°-90°E, proe-
minente no canto sudeste da folha, e que ndo encon-
tra correspondéncia na geologia de superficie.

Na interpretacdo dos dados aerorradiométricos
empregou-se 0S mesmos critérios utilizados no ma-
peamento da Folha Piratini (Orlandi F° et al., 1990)
onde constatou-se uma grande coeréncia entre as
unidades radiométricas definidas e as unidades
geoldgicas aflorantes.

Na Carta Metalogenética/Previsional foram des-
tacados os indicios radiométricos mais relevantes,
como as zonas de maior intensidade de radiacéo,
com valores superiores a 150 cp2s parao canal de
uranio e de 40 cps para o canal de tério, bem como
as curvas de razdo U/Th superiores a 0,6, essas por
demarcarem com relativa precisdo os corpos de
leucogranitos da Suite Granitica Cordilheira que
ocorrem associados a Zona de Cisalhamento
Transcorrente Dorsal de Cangucu, bem como por
representarem indicativos de processos de altera-
¢ao hidrotermal nos outros dominios geologicos.

4.3.2 Indicios Mineralométricos

Para subsidiar a avaliagdo metalogenética, a Folha
Pedro Osodrio foi coberta por uma campanha de pros-
peccéo por concentrados de bateia, a qual procurou
estender para toda a area estudada os resultados po-
sitivos obtidos em levantamento similar desenvolvido
na Folha Piratini (Orlandi F° et al., 1990).

Este levantamento aluvionar abrangeu toda a
area nao coberta por sedimentos fanerozoicos, to-
talizando a coleta de 488 amostras de concentra-
dos de bateia, as quais somaram-se as 176 amos-
tras coletadas na area da Folha Piratini, e que foram
reanalisadas para essa integracdo. As amostras fo-
ram submetidas aos procedimentos usuais de con-
centragdo em laboratério, sendo analisadas semi-
quantitativamente em lupa binocular, segundo os
seguintes intervalos: <1%, >1%<5%, >5%<25%,
>25%<50%, >50%<75%, >75%. Para o caso do
ouro, procedeu-se a contagem do niumero de “pin-
tas” presentes em cada amostra.

Nos concentrados foi identificada uma suite de
40 minerais pesados, sendo 28 com ampla distribu-
icdo em area—magnetita, ilmenita, hematita, limoni-
ta, oxido de ferro, cassiterita, scheelita, rutilo, mo-
nazita, zircdo, anatésio, pirita, pirita oxidada, gra-
nada, piroxénio, anfibdlio, epidoto, titanita, espiné-
lio, leucoxénio, apatita, hornblenda, turmalina, es-
taurolita, cianita, sillimanita, clorita; e treze com dis-
tribuicdo pontual ou restrita a algumas bacias de
drenagem: columbita-tantalita, cromita, olivina, be-
rilo, barita, topazio, ouro, calcopirita, bornita, cobre
nativo (?), galena, marcassita e molibdenita.

Grazia (1997) elaborou um estudo completo so-
bre a distribuicdo dos minerais pesados, na Folha
Pedro Osorio. Nesse informe, somente os dados
mais relevantes estao representados, na forma de
estacdes e zonas anbémalas de ocorréncia dos mi-
nerais de interesse prospectivo, as quais serviram
de subsidio a elaboracédo da Carta Metalogenética/
Previsional. Afigura 4.10 destaca as principais zo-
nas andmalas para cassiterita (zonas 1,2, 3, 4), tur-
malina (zona 10), ouro (zonas 6,7,8,9) e monazita
(zona 5). A maioria dessas zonas coincide com are-
as mineralizadas/previsionais que serao comenta-
das no capitulo respectivo, de maneira que aqui sé
sera destacada a zona 7 para ouro, demarcada na
porcao sudeste da folha.

Essa zona compreende uma faixa com cerca de
60km de extensdo e 20km de largura entre as locali-
dades de Morro Redondo e Vista Alegre. Ao longo
dessa faixa foram coletadas 34 amostras de con-
centrados de bateia, das quais 22 acusaram a pre-
senca de ouro, hum total de 105 “pintas”. Local-
mente, foram registradas amostras com 18 até um
méximo de 37 “pintas” por bateia. Litologicamente
predominam nessa faixa 0s metagranitdides com
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Figura 4.10 — Zonas andbmalas de concentrados de bateia.

deformacéo tangencial (ortognaisses granodioriti-
cos e monzograniticos do Complexo Granito-
Gnaissico Pinheiro Machado), cortados por amplas
zonas de transcorréncia N40° E e injetados ou cor-
tados por intrusdes de granitos porfiriticos ou equi-
granulares sin a pos-transcorréncia. Corpos de In-
trusivas Basicas, como os dioritos do arroio Marme-
leiro ocorrem nesse setor, sendo comuns também
os enclaves dioriticos e tonaliticos nos metagrani-
toides sin-tangenciais. A ampla distribui¢éo dos in-
dicios auriferos ndo permite especular sobre os
possiveis metalotectos dessas mineralizagdes,
mas a persisténcia desses indicios recomendam

um aprofundamento na prospeccéao ao longo des-
sa faixa.

4.4 Areas Mineralizadas/Previsionais

Na Carta Metalogenética/Previsional foram indi-
vidualizadas oito areas previsionais, as quais estdo
hierarquizadas segundo trés diferentes niveis de
perspectiva, conforme critérios explicitados na
propria legenda da carta. Quatro dessas areas
contornam recursos minerais definidos e ndo serdo
aqui discutidas, visto que suas informacdes basi-
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cas foram extensivamente comentadas no item 4.2
anterior. Essas areas envolvem as seguintes sub-
s-tancias prioritarias: carvéo (Area |) e calcario
(areas IL11,1V). O carvdo mineral esta essencial-
mente relacionado a associacgao terrigeno-carboni-
fera transicional do Permiano da Bacia do Parana,
enguanto os jazimentos de calcéario correspondem
a lentes de marmores (calcario dolomitico meta-
morfico) do Complexo Metamarfico Porongos.

Dessa forma, os comentarios que se seguem re-
ferem-se as areas VI a,b (cassiterita/ouro), areas
VII, VIII (ouro) e Area V (cobre-chumbo-zinco/ouro).

Areas Vla, b — Essas areas demarcam em gran-
de extenséo a Zona de Cisalhamento Transcorren-
te Dorsal de Cangucu (ZCTDC), caracterizada por
espessa faixa de milonitos e que baliza o limite en-
tre os dominios Central (Complexo Metamérfico Po-
rongos) e Oriental (Complexo Granitoide). A essa
grande zona de cisalhamento relacionam-se grani-
téides de derivacgdo crustal, representados por ter-
mos porfiriticos (Granito Porfirdide Chacara Sao Je-
rébnimo) e peraluminosos a duas micas da Suite
Granitica Cordilheira, que formam corpos estratoi-
des intrusivos nos termos porfirdides ou nos meta-
morfitos do Complexo Metamorfico Porongos. Ano-
malias darazdo U/Th ressaltam os termos peralumi-
nosos da Suite Granitica Cordilheira e sugerem
que, possivelmente, sua distribuicdo seja bem mais
ampla.

As duas é&reas sdo caracterizadas por zonas
andmalas de cassiterita em concentrados de ba-
teia, as quais demonstram também uma clara rela-
¢ado espacial com os granitos Cordilheira. Indicios
de ouro em bateia se associam as zonas anémalas
de cassiterita em ambas as areas. A Area VI b,
compreendendo 25 estacGes de amostragem re-
gistrou cassiterita em 17 estacgOes (cassiterita
>1% <5%), turmalina (21 estagdes), pirita, e ouro
em 10 estac¢Bes, com um total de 19 “pintas” de-
tectadas. Na Area VI a, por suavez, a zona anéma-
la de cassiterita foi demarcada por 7 estacdes, as-
sociada a columbita-tantalita, scheelita, granada,
turmalina, monazita e zircdo, além de ouro, pre-
sente em 7 estacfes (25 “pintas”). Processos de
turmalinizacdo (Area Vla) e de greisenizago
(Area VIb), além de enriquecimento em elementos
radioativos que atestam a atuacao de processos
hidrotermais, séo registrados ao longo de toda a
zona de cisalhamento.

Os indicios de cassiterita e ouro registrados,
condicionados a zona de cisalhamento e aos grani-
téides peraluminosos, além da existéncia de faixas
de alteracdo hidrotermal (greisenizacao, turmalini-
zacdao) evidenciam perspectivas para mineraliza-
¢des do tipo Sn £ W em greisens e filonianas de Au
+ sulfetos, resultantes da remobilizacéo hidotermal
e controle pela zona de cisalhamento.

Areas VII, VIl — Essas areas delimitam zonas
andmalas de ouro em concentrados de bateia. Na
Area VII, o metal foi registrado em cinco concentra-
dos, num total de 15 “pintas”, com um maximo de 6
“pintas”/bateia. A caracteristica principal dessa
area é a associacgao do ouro com sulfetos, especifi-
camente calcopirita (registrada em cinco esta-
¢coes), pirita (sete estacdes), galena, além de bari-
ta. Predominam nesse setor rochas do Complexo
Granito-Gnaissico, que sao afetadas por falhamen-
tos NE-SW, com o desenvolvimento de amplas fai-
xas de cataclase e injecdes e apdfises de rochas
graniticas mais jovens. O relevo arrasado e aampla
cobertura fanerozoica limitam os afloramentos as
porcdes mais encaixadas dos cursos d'agua. A
Area VIII, situada no extremo-leste da folha, abran-
ge parte da bacia do arroio Arambaré, particular-
mente seus afluentes pela margem direita, onde de
onze estacdes de concentrados de minerais pesa-
dos, seis registram a presenca de ouro, com um
maximo de 10 “pintas”/bateia. Nesse setor domi-
nam os metagranitdides deformados com abun-
dantes xendlitos de paragnaisses (calcissilicaticas,
anfibolitos, quartzitos), com o desenvolvimento de
bandamento milonitico de orientacdo E-W. Evidén-
cias de processos de alteracdo hidrotermal atuan-
do sobre essas rochas séo sugeridas pela abun-
dancia de epidoto nos concentrados, registradas
em todas as amostras do setor, algumas com teo-
res entre 25% e 50% de epidoto no volume total do
concentrado. Columbita-tantalita, granada, zircéo,
ocorrem como estacfes andmalas. Ambas as are-
as apresentam potencial para mineralizacfes auri-
feras do tipo fildo de quartzo + sulfetos.

AreaV - Abrange a area do denominado Alto do
CerrodaVigia, um bloco do Complexo Metamorfico
Porongos, compreendendo orto e paragnaisses,
marmores e quartzitos de médio grau metamorfico,
que se exp0e entre as rochas sedimentares da For-
macéao Arroio dos Nobres (membros Mangueiréo e
Vargas) e é recoberto por rochas sedimentares su-
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borizontalizadas das formacgdes Santa Barbara e
Guaritas. Na Area V, essas rochas sedimentares
com vulcanicas andesiticas associadas (Formacao
Hilario), particularmente os termos psefiticos do
Membro Vargas, encaixam ocorréncias e indicios
diretos, representados por disseminacfes de oxi-
dados de cobre (ref. 02 a 05, 08, 10) ou remobiliza-
¢oes filoniano-hidrometermais com calcopirita, cal-
cosina, bornita, pirita, galena, quartzo (ref. 06, 07)
que se situam, em geral, ao longo de falhas que fa-
zem o contato com rochas sedimentares/gnaisses
do embasamento. Indicios diretos de mineraliza-
¢ao plumbifera (ref. 11 a 13) representados por fi-
I6es de galena + quartzo cortam 0s gnaisses e mar-
mores do Complexo Metamorfico Porongos. Adici-
onalmente, o reconhecimentio mineralométrico por
concentrados de bateia destacou nessa area uma
zona an6mala para ouro, abrangendo parte da ba-
cia do arroio Divisa e marcada por quatro essacoes
com ocorréncia do metal, com um registro maximo
de 15 “pintas”/bateia. Estac6es andmalas com ga-
lena, calcopirita, pirita, barita associam-se a essa
zona anbémala de ouro.

Embora as diferentes mineralizagdes cupriferas
e plumbiferas registradas sejam conhecidas e es-
tudadas desde longa data, torna-se oportuno anali-
sar o condicionamento daquelas ocorrentes no Alto
do Cerro da Vigia.

A estrutura do Alto do Cerro da Vigia, como ilus-
tra afigura 4.11, constitui a extensédo meridional da
denominada Janela Bom Jardim, onde situam-se
as minas de cobre de Camaqua e o depdsito de
chumbo-zinco de Santa Maria. No conjunto, essas
estruturas representam um “alto” no interior de uma
fossa tectdnica de escala regional, limitada por fa-
Ihas N 30°E e preenchida por rochas sedimentares
e vulcanicas da sec¢ao superior da cobertura mo-
lassica (formacfes Santa Barbara e Guaritas).

A &rea das minas constitui uma janela erosiva,
onde encontram-se expostas rochas sedimentares
da secéo inferior daquela cobertura, correspon-
dentes as unidades Mangueirdo e Vargas, as
quais, localmente, apresentam intercalacdes de ro-
chas andesiticas. Esse pacote sedimentar compde
uma estrutura em homoclinal de direcdo nordeste,
que a norte, inflete-se para leste, configurando um
anticlinal com eixo mergulhante para NE. A unidade
Mangueirdo, basal, € composta por um pacote de
arenitos grauvaquicos com arcoseos subordina-

SH.22-Y-C (Pedro Osorio)

dos que, ritmicamente, encontram-se intercalados
com siltitos, folhelhos silticos e arenitos finos. Re-
presentam sedimentos de pro-delta, depositados
em um mar interior ou hum corpo lacustre de gran-
des dimensdes. Esses sedimentos séo recobertos
gradativamente por conglomerados com intercala-
¢Oes de arenitos que caracterizam a unidade Var-
gas, a qual encerra os depositos de sulfetos da re-
gido. Gonzalez & Teixeira (1980) (apud Horbach et
al., 1986) interpretaram esses sedimentos como
um sistema de leques deltaicos que, construidos
por redes de drenagem oriundas de leste, deposi-
taram-se em progradacéao sobre os sedimentos ba-
sais, evidenciando um ambiente sedimentar de ca-
racteristicas regressivas, com as areas-fontes in-
termitentemente sendo rejuvenescidas pela tecto-
nica ruptil.

Na porcéo sul, as rochas sedimentares referidas
as unidades Vargas e Mangueirdo contornam o Alto
do Cerro da Vigia, sustentado por rochas do Com-
plexo Metamorfico Porongos, e encaixam os princi-
pais jazimentos de cobre identificados.

Além dos falhamentos N30°-40°E regionais que
balizam a estrutura, toda a area é recortada por fa-
Ihas N60°W, as quais, localmente, associam-se di-
ques de diabasio. Na Janela Bom Jardim, uma des-
sas estruturas € a Falha do Cemitério, com caracte-
risticas de falha normal, e que limita a Sequéncia
Vargas com mineralizagc8es cupriferas ao norte, e
mineralizagdes plumbo-zinciferas ao sul. Além dis-
so, em falhas menores, grosseiramente paralelas a
Falha do Cemitério, encaixam-se dois conjuntos de
fildes mineralizados que deram origem as minas do
Camaqua e que, separados por uma distancia de
cerca de 800m, sdo denominados a sul, mina Uru-
guai e anorte, mina S&o Luiz (Horbach etal.,1986).

No Alto do Cerro da Vigia, esses falhamentos
N60°W limitam uma fossa tectbnica que preserva
no interior litologias das unidades Vargas e Santa
Barbara. Nessa estrutura (graben do arroio Sepul-
tura; Eckert, 1971), as litologias da sequéncia Var-
gas hospedam igualmente dois dos jazimentos cu-
priferos identificados na Folha Pedro Osério. Adici-
onalmente, os jazimentos filonianos registrados na
area apresentam orientacdo geral N50°-70°W ou
associam-se a falhas menores com essa orienta-
¢ao, sugerindo que a época dessa tectdnica ruptil
condicionou a remobilizac&o hidrotermal e arecon-
centracdo filoniana das mineralizagoes.
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Figura 4.11 - Integracdo das areas do Alto Cerro da Vigia e Janela Bom Jardim.
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A descoberta do deposito de chumbo-zinco de
Santa Maria, situada 5km a sudoeste da Mina do Ca-
maqud, deu-se em 1978, cerca de cem anos depois
de conhecidos os depdsitos cupriferos, e resultou
de intenso programa de prospecc¢do geoquimica
conduzido pela CBC. A mineralizagdo, segundo Ri-
beiro et al. (1980), encontra-se principalmente liga-
da a arenitos e secundariamente a conglomerados
da unidade Vargas, ocorrendo de forma dissemina-
da ou como remobilizacéo filoniana. Conforme Hor-
bach et al. (1986) o minério usualmente constitui um
“disseminado fino” em que os sulfetos (blenda, gale-
na, pirita) ocorrem na forma de pequenos gréos, ali-
nhados segundo a estratificacédo da rocha, forman-
do uma alternancia de bandas compostas por mine-
rais claros e escuros (com sulfetos), mais ou menos
continua, lateral e verticalmente.

Nas rochas sedimentares da secéo inferior da
cobertura molassica que contorna o Alto do Cerro

SH.22-Y-C (Pedro Osorio)

da Vigia, nunca foi conduzido um programa de
prospeccao dirigido especificamente para Pb-Zn.
No entanto, os trabalhos prospectivos efetuados
junto das ocorréncias cupriferas e anteriores a
descoberta da jazida de chumbo-zinco de Santa
Maria, registraram sempre anomalias de Pb asso-
ciadas as de Cu (Ribeiro, 1978) e, em alguns jazi-
mentos filonianos, a galena acompanha a minera-
lizacdo cuprifera (e.g. jazimento de Severo Cola-
res, ref. 06).

A natureza dos jazimentos cadastrados na Area
V, a similaridade do condicionamento geoldgico e
estrutural da area do Alto do Cerro da Vigiaem rela-
¢ao a Janela Bom Jardim, e a natureza dos indicios
mineralométricos registrados, tornam a Area V po-
tencialmente favoravel para mineralizacdes de Cu-
Pb-Zn-(Au), constituindo um prospecto extrema-
mente favoravel a retomada da pesquisa para sul-
fetos no Rio Grande do Sul.
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